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Dieses Merkblatt dient als Verstandigungsmittel zwischen Unterkonstruktionersteller,
Plattenunternehmer, Sanitar und Planer / Bauherr. Es enthalt die wichtigsten
Informationen flr die Ausfihrung von Abdichtungen im Verbund unter Keramikbelagen
und Natursteinbeldgen im Innenbereich. Das Merkblatt gilt nicht fir Schwimmbecken
und Grosskichen. Es soll der Planungs- und Ausfuhrungssicherheit dienen und
mithelfen Schaden zu vermeiden. Fir Planung und Ausfihrung sind zudem die
einschlagigen Normen und Merkblatter zu beriicksichtigen.

Das vorliegende Merkblatt entspricht dem heutigen Stand der Technik. Der SPV haftet
nicht fir Schaden, die durch die Anwendung des vorliegenden Merkblatts entstehen
konnen.

Verbundabdichtung:
Flissig aufzubringenden Abdichtungen direkt unter dem Plattenbelag.

Abdichtungen in Bahnen:
Aufzuklebende Abdichtungsbahnen direkt unter dem Plattenbelag

Abdichtungen mit Platten:
Anzubringende Abdichtungsplatten direkt unter dem Plattenbelag

Ausgleichsschicht:
Schicht um Unebenheiten und Hohendifferenzen des tragenden Untergrunds oder
von Rohren usw. auszugleichen.

Fugen:

Bewegungsfuge:

Fuge durch die ganze Estrichschicht mittels eingelegtem Dammstreifen oder mit
einer Einlage, welche eine allseitige Bewegung der durch die Fuge abgetrennten
Felder zulasst.

Rand- oder Anschlussfuge:
Fuge zwischen dem Estrich und den angrenzenden Bauteilen, z.B. Anschliisse an
Wande, Tirzargen, Rohre, Saulen usw.

Schwindfuge:

Fuge als Teil des Estrichquerschnitts, welche eine Sollbruchstelle anstelle von
unregelmassigen Schwindrissen binden soll oder zur Aufnahme von L&ngen-
anderungen infolge Schwindens bestimmt ist.

Haftzugfestigkeit:
Diese dient als Kennwert fur die Haftung von Schichten.
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Unterkonstruktion:
Konstruktion einschliesslich allfalliger Zusatzschichten als Unterlage fur die
nachstfolgende Schicht.

Untergrund:

Oberste Schicht (materialunabhangig) der Unterkonstruktion, auf welche die jeweilige

Folgeschicht direkt aufgebracht wird.

CM Messung:

Feuchtigkeitsmessung an Baustoffen oder Konstruktionsteilen mittels Calciumcarbid-

Methode.

Spritzwasserbereich:
Wand- und Bodenflachen welche unmittelbar mit Spritzwasser belastet sind.

3. Hinweise
3.1 Allgemein

Wand- und Bodenbelage aus Keramik- und Naturstein weisen ein nicht ausser
acht zu lassendes Gewicht auf. Erforderliche Abklarungen beziglich Tragfahigkeit
des Untergrundes mussen durch den Planer erfolgen. Bei hohen Nutzlasten ist
die Abdichtung durch Spezialisten zu planen.

Der Untergrund muss frei von haftungshemmenden Bestandteilen, tragfahig und
eben sein.

Abdichtungen im Verbund mit Plattenbelédgen schiitzen Untergriinde vor Durch-
feuchtungen. Die Rissuberbriickungsfahigkeit der Flachenabdichtungen und
Dichtbander ist begrenzt.

Wird der Duschenboden im Spritzwasserbereich mit keramischen Platten
ausgekleidet, empfiehlt sich auf Grund der erhéhten Wasserbelastung eine
Epoxidharzverfugung.

Auch bei Verwendung von wasserundurchlassigem Platten- und Fugenmaterial,
kénnen keine wasserdichten Beléage erstellt werden (sia 248; 2.2.4)

Fugenausbildungen mit verformbaren Fugenmassen haben nur die Funktion eines
Fugenverschlusses, gewahrleisten aber nicht die Dichtigkeit des Belages. Es ist
deshalb in Zonen mit Nassbelastung eine Wassersperre (Abdichtung)
auszufuhren (sia 248;2.4.2)

3.2 Die Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen

Die Tabellen im Anhang ersetzen die Angaben in sia 248; Anhang A, Seite 22.
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3.2.1 Grundséatze

Alle Flachen, die bestimmungsgemass durch Feuchtigkeit massig oder hoch bean-
sprucht werden, mussen grundsatzlich abgedichtet werden.

Im hoch beanspruchten Bereich sind nur feuchtigkeitsunempfindliche Untergriinde
zulassig.

Im massig beanspruchten Bereich kénnen auch feuchtigkeitsempfindliche Unter-
grunde mit Abdichtung eingesetzt werden.

Bei Flachen mit Bodenablauf dirfen keine feuchtigkeitsempfindlichen Untergrinde
eingesetzt werden.

4. Anwendungsbereiche von Verbundabdichtungen

Wande: Keine Beanspruchung durch Spritzwasser Beanspruchungsklasse 0
Boden: Feuchtigkeitsunempfindlicher Untergrund

Wande: Massige direkte Beanspruchung durch Spritzwasser Beanspruchungsklasse A0
Boden: Feuchtigkeitsempfindlicher Untergrund, muss abgedichtet werden

Hoch direkt beanspruchte Flachen, Beanspruchungsklasse A

Indirekt beanspruchte Flachen, Beanspruchungsklasse A

Gaste WC
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Hausliches Bad mit Badewanne als Dusche Hausliche Nasszelle mit Badewanne ohne
Duschennutzung. Separate Dusche

<«
Hausliches Bad mit Badewanne ohne Duschen- Hausliches Bad mit Wanne ohne Duschennutzung
Nutzung und planmassig genutztem Bodenablauf und planmassig genutztem Bodenablauf im

im Duschbereich mit Teilbereichsabdichtung vor Duschbereich
Dusche auch bei feuchtigkeitsbestandigem Boden

Mehrfachdusche im 6ffentlichen Bereich Mehrfachdusche im o6ffentlichen Bereich
mit Ablaufrinne und Wechselzone mit zentralem Ablauf und Wechselzone
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5. Untergrinde

5.1 Direkt beanspruchte Flachen

Fussboden- oder Wandflachen, die planmassig bei bestimmungsgemassem Gebrauch
direkt mit Wasser beansprucht werden (z.B. Wande im Duschbereich, Fussbtden
bodengleicher Duschen, Wéande Uber Badewannen mit Duscheinrichtung, Wénde und
Fussbdoden in oOffentlichen Badern). Das ablaufende Wasser wird durch einen
planmassig vorgesehenen Ablauf (Bodenablauf, Badewannen- oder Duschtassenablauf)
abgeleitet. Flachen vor Badewannen und Duschtassen ohne wirksamen
Spritzwasserschutz zahlen auch zu den direkt beanspruchten Flachen, wobei diese
Flachen keinen gesonderten Bodenablauf benétigen. Bodenflachen mit Bodenablauf
gehoren zu den direkt beanspruchten Flachen, auch wenn diese nicht planméassig oder
nur unregelmassig beansprucht werden (Notablaufe)

5.2 Indirekt beanspruchte Flachen

Fussboden- oder Wandflachen in Nassraumen ausserhalb direkt beanspruchter
Bereiche. Ein Bodenablauf ist grundsatzlich nicht erforderlich.

5.3 Feuchtigkeitsempfindliche Untergriinde

Wasserempfindlich sind z.B. Gipswerkstoffe, Calciumsulfatestriche, Holzwerkstoffe.
Holzwerkstoffe sind als direkter Untergrund fur Verbundabdichtungen mit Bekleidungen
und Belagen aus Fliesen und Platten nicht geeignet

5.4 Feuchtigkeitsunempfindliche Untergriinde

Wasserunempfindlich sind z.B. Bauteile aus Beton, Zementestriche, Putze der
Mortelgruppe PIl und PlIl, Mauerwerk, Porenbeton, zementgebundene mineralische

Bauplatten oder alle Untergriinde bei denen der Hersteller den notwendigen
garantierten Nachweis erbringt.

6. Wannenanschliisse

Die Ausfuhrung einer elastischen Fuge zwischen Badewanne/Dusche und Wand
stellt keine Abdichtungsmassnahme dar. Mit Fugenprofilen oder mit elastischen
Fugenfulistoffen geschlossene Fugen sind nicht wasserdicht.

6.1 Flexzargen
Flexzargen passen zu allen Stahl-, Kunststoff- und Keramikwannen, eckig oder

rund, sind materialvertraglich mit allen Kunststoffarten und verfarben die Kittfugen
nicht.
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Sie bilden eine zuverlassige Sekundéarabdichtung
Eckausbildungen durfen nicht zugeschnitten werden.

6.1.1 Einbauvarianten von Flexzargen

Vertikalschnitt ohne Tragerplatte Vertikalschnitt mit Tragerplatte
Beim Verlegen von kleinformatigen
Platten oder Mosaiken, ist eine
Tragerplatte zwingend notwendig.

TRAGERPLATTE

e |
| VRPN | RS

6.1.2 Einbauvariante mit Quetschfalte (Grundriss)

Bei Wannenecken von mehr als 15mm Radius ergibt sich je nach Plattlidicke ein
Kleberbett von 2-3mm. Bei grosseren Wannenradien muss die Wanne eingespitzt
werden
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6.2 Stahlzargen (Zargen aus Stahl/Email)

Zargen sind ein 3 cm hoher nach oben gebogener Wannenrand aus Stahl-Email,
welcher zur Halfte durch die Wandplatten Uberdeckt wird. Somit ist ein absolut
wasserdichter Wandanschluss garantiert.

6.2.1 Einbausituation mittels Aufdoppelung (Vertika

Aufdoppelung

Selbstklebendes Dichtband

Kleber
Wandplatten

Partielle Aussparung fiir Montagewinkel

Montagewinkel
(verschraubt)

Zargengummiprofil

Zarge

Keine Silikonfuge notwendig

6.2.2 Einbausituation mittels Einfrasung (Vertikals

Selbstklebendes Dichtband
Kleber

Wandplatten

Partielle zusatzliche Einfrasung
fur Montagewinkel

Montagewinkel
(verschraubt)

Zargengummiprofil

Zarge

Einfrasung

Keine Silikonfuge notwendig

Ischnitt)

chnitt)

Um die schalltechnischen Anforderungen der SIA Norm 181 zu erfullen, ist zu beachten,
dass bei der Montage von Zargenwannen keine Schallbriicke entsteht. Wannen mit
Zargen sind deshalb zwingend immer mit dazugehdrigen Zargengummiprofil und
Montagewinkeln zu montieren.

Aufdoppelungen oder Einfrasungen sind als Sonderleistung zu entschadigen.
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7. Abdichtungen

7.1 Abdichtungen bei Duschen

Barrierefreie Duschelemente missen je nach Herstellerangaben abgedichtet
werden. Achtung! Wenn Sie beschichtete Elemente anschleifen, entfernen Sie
unter Umstéanden die Abdichtung.
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7.1.1 Abdichtung bei Duschelementen

7. 2 Abdichtungen bei Duschwannen

Abdichtung einer bodenebenen Duschflache:

Anschluss an Wand Anschluss bodeneben
Wandplatte \éylél?nef
Dichtschlamme/Kleber flikontuge
Silikonfuge Bodenplatte
Wanne ‘ Dichtschlamme/Kleber
Abdichtungsband ! Abdichtungsband
Dichtband E Unterlagsboden
Montagerahrpen ‘ Dichtband
Montagefiisse | Montagerahmen
| Montagefiisse
|
|
|

i
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7.3 Abdichtungsmaterialien

Buchstaben in Klammern verweisen auf Tabelle im Anhang

7.3.1 Polymerdispersionen (D)

Gemische aus Polymerdispersionen und organischen Zusatzen mit oder ohne
mineralische Fullstoffe angereichert. Die Erhartung erfolgt durch trocknen. Die
Verwendung ist auf Wandbereiche eingeschréankt

7.3.2 Kunststoff-Zement-Mdrtelkombinationen (M)

Gemische aus hydraulisch abbindenden Bindemitteln, mineralischen Zuschlagen
und organischen Zusatzen sowie Polymerdispersionen in pulverférmiger oder
flissiger Form (z.B. flexible Dichtungsschlammen). Die Erhartung erfolgt durch
Hydratation und Trocknung.

7.3.3 Reaktionsharze (R)

Gemische aus synthetischen Harzen und organischen Zuséatzen mit oder ohne
mineralische Flllstoffe angereichert. Die Aushartung erfolgt durch chemische
Reaktion.

7.3.4 Abdichtungsbahnen (B)

Dunnschichtige, wasserundurchlassige und rissuberbrickende Abdichtungsbahnen.

7.3.5 Abdichtungsplatten (P)

Wasserdichte formstabile Platten. Verarbeitung gemass Herstellerangaben.

8. Verarbeitung
8.1 Verarbeitungshinweise
8.1.1 Aligemein

Die Verarbeitungsrichtlinien, Hinweise und Empfehlungen der Hersteller sind in
jedem Fall zu beachten.

8.1.2 Anforderungen an den Untergrund

Die Oberflache des Untergrundes muss ausreichend ebenflachig, tragfahig, trocken und
frei von durchgehenden Rissen sein. Sie muss eine weitgehend geschlossene, ihrer Art
entsprechend gleichmassigen Beschaffenheit und eine ausreichende Festigkeit
aufweisen. Sie muss frei von Stoffen sein, welche die Haftung der Abdichtung

beeintrachtigen (z.B. Trennmittel, lose Bestandteile, Staub, Absandung, Bindemittel-
anreicherung, Ausblihungen, Verschmutzung).
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Die Massgenauigkeit und Lage des Untergrundes soll der fertigen Bekleidungsflache
entsprechen. Allfallige Massungenauigkeiten sind vor den Abdichtungsmassnahmen
auszugleichen.

8.1.3 Vorbereitungen Untergrund

Ausgleichschichten missen auf den Untergrund und den Abdichtungsstoff abgestimmt
sein und am Untergrund gut haften.

Allfallige Grundierungen und Ausgleichsarbeiten wie Spachteln, Nivellieren,
Schifften usw. sind vor den Abdichtungsarbeiten auszufthren.

8.2 Notwendige Abklarungen durch den Plattenleger
8.2.1 Ruckfrage zum Grundputzalter

Durch Rickfragen sicherstellen, dass der Grundputz min. ein Alter von 20 Tagen
aufweist und damit die Festigkeitsentwicklung grésstenteils abgeschlossen ist.

Bei Terminbaustellen sind Schnellputze zu verwenden.
8.2.2 Feuchtigkeitsgehalt in Estrichen

Bei Estrichen auf Damm- und Trennschichten ist der Feuchtigkeitsgehalt mit dem
CM-Geréat gemass SIA 248, 246, 244 zu bestimmen und die Werte einzuhalten.

SIA 248 Keramik:
beheizte calciumsulfatgebundene Estriche < 0,3 %
unbeheizte calciumsulfatgebundene Estriche < 0,5 %
beheizte Zementestriche < 2,0 %
unbeheizte Zementestriche < 2,5 %

SIA 244 Kunststein
beheizte calciumsulfatgebundene Estriche < 0,3 %
unbeheizte calciumsulfatgebundene Estriche < 0,5 %
beheizte Zementestriche < 2,0 %
unbeheizte Zementestriche < 2,5 %

SIA 246, Naturstein
beheizte calciumsulfatgebundene Estriche < 0,3 %
unbeheizte calciumsulfatgebundene Estriche < 0,5 %
beheizte Zementestriche < 1.5 %
unbeheizte Zementestriche < 2.5 %

8.3 Verarbeitungstechnik
8.3.1 Flussig — Abdichtungsstoffe
Die Abdichtungsstoffe werden durch spachteln, streichen, rollen oder spritzen

aufgetragen. Sie kdnnen mit Einlagen aus Vlies oder Gewebe bzw. mit Folien verstarkt
werden.
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Grundsatzlich gilt:

Die Abdichtungsschicht ist in mindestens zwei Arbeitsgangen aufzutragen. Vor dem
Auftragen jeder weiteren Schicht muss die darunter liegende Schicht so weit
ausgehartet sein, dass sie durch den nachfolgenden Arbeitsgang nicht beschadigt wird.

Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei, gleichmaRig und entsprechend dick
erfolgen. Die Funktionsfahigkeit der Abdichtung muss gewéhrleistet sein.

Es gelten folgende Mindesttrockenschichtdicken:

Polymerdispersionen 0.5 mm
Kunststoff-Mdrtelkombinationen 2 mm
Reaktionsharzabdichtungen 1 mm

Wasserbelastung und (Frosteinwirkung) sind bis zur Durchtrocknung der Abdichtung
auszuschliel3en.

8.3.2. Abdichtungsbahnen

Abdichtungsbahnen sind mit einem fir den Untergrund geeigneten Kleber
vollflachig aufzukleben. Die Uberlappung ist produkt — und herstellerabhangig. Bei
Nichttberlappung sind die Stésse mit einem Dichtungsband abzudichten.

8.3.3 Abdichtungsplatten

Abdichtungsplatten sind mit einem fiir den Untergrund geeigneten Kleber vollflachig
aufzukleben oder zu verschrauben. Stésse sind mit einem Dichtungsband
abzudichten. Verschraubungen mit Dichtmasse abdichten.

8.3.4 Abdichten von Bewegungsfugen/Randfugen

8.3.4.1 Konstruktionsdetail fur die Eckausbildung

Schematische Skizze
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Bei der Abdichtung von Randfugen und Feldbegrenzungsfugen sind wasserdichte
Einlagen aus Vlies oder Gewebe bzw. Folien zu verwenden. Physikalisch bedingte
Randabsenkung zwischen Wand-, Boden- und Belagsfeldern sind ggf. durch die
Ausbildung von Schlaufen aufzunehmen.

8.4 Anschlisse

Die Abdichtungen missen flachig und wannenartig ausgebildet werden. Durch-
dringungen wie Ablaufe, Anschlisse usw. missen eingedichtet werden.

8.4.1 Abdichten von Durchdringungen und Einbauteile n
8.4.2 Bade- und Duschwannen

Zur Sicherstellung der Dichtheit an den Wandanschlissen sind Wannen mit Zargen
oder Flexzargenbander einzubauen.

Die Ausfihrung einer elastischen Fuge zwischen Badewanne/Duschwanne und Wand
stellt keine AbdichtungsmalRnahme dar. Mit Fugenprofilen oder mit elastischen
Fugenfullstoffen geschlossene Fugen sind nicht wasserdicht. Mit elastischen Fillstoffen
geschlossene Fugen unterliegen chemischen und/oder physikalischen Belastungen und
kénnen reil3en. Die unvermeidbaren Verformungen bei schwimmenden Konstruktionen
Uberschreiten in der Regel die Elastizitat der Fugenfillstoffe. Eine Erneuerung solcher
Wartungsfugen ist ggf. vorzunehmen, um Folgeschéden zu vermeiden.

Bade- und Duschwannen mussen so standfest installiert sein, dass der elastische
Fugenflllstoff in der Anschlussfuge bei bestimmungsgemaler Nutzung nicht tGber den
Wert seiner zulassigen Gesamtverformung hinaus verformt wird.

8.4.3 Durchdringungen

Durchdringungen werden mit Dichtflansch und/oder Dichtmanschette in die Flachen-
abdichtung eingebunden. Rohre sollten mindestens 5mm lber die Rohwandinstallation
herausragen um das fachgerechte Anschliessen der Dichtmanschette zu gewahrleisen.
Insbesondere bei Mischbatterien sind Dichtflanschkonstruktionen zu bevorzugen.
Durchdringungen in Bodenkonstruktionen sollten weitgehend vermieden werden.

8.4.4 Bodenablaufe / Rinnen

Es sind nur Bodenabldufe und Rinnen mit Flansch zu verwenden. Es ist darauf zu
achten, dass der Geféllsiiberzug bindig zum Ablaufflansch eingebracht wird. An den
Flansch werden Trager aus Gewebe, Vlies oder Folien, die in die Flachenabdichtung
einbinden, angeschlossen. Dabei ist die Verbundhaftung mit dem Flansch dauerhaft
sicherzustellen. Klebeflansche missen eine fur die Aufnahme von Verbund-
abdichtungen geeignete Oberflache und Flanschbreite (Mindestbreite nach Angabe des
Herstellers des Abdichtungssystems) besitzen.
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Bodenablauf

3 $ /
( ) 4 =
&
& )
#H#$
# #$ 0
Bodenablauf mit Rinne
Rinne mit Wandanschluss Rinne in Bodenflache

8.4.5 Trennschienen als vertikale Wassersperre (z.B . Ubergang im Tirbereich)

Fur das Befestigen der Schienen sind im Estrich ggf. Aussparungen vorzusehen. Die
Schienen sind mit Reaktionsharz oder anderen geeigneten Werkstoffen zu befestigen
oder zu vergiessen. Die Flachenabdichtungen sind an Trennschienen in Turdurch-
gangen mit Gewebe, Vlies oder Folien anzuschliessen oder mit Abdichtungsstoffen
einzudichten.

8.4.6 Dubel

Dubel sind mit Dichtmasse einzubauen.

Empfehlung:

Bohrlécher fur Installationen im Spritzwasserbereich sind vorgangig anzuzeichnen und
mit einem Epoxyharz auszubilden, Durchmesser ca. 5 cm, Tiefe je nach Befestigungs-
art.

8.4.7 Vertikale Wassersperre (z.B. Ubergang im Turb  ereich)

Fur das Befestigen der Schienen sind ggf. im Estrich Aussparungen vorzusehen. Die
korrosionsgeschutzten Schienen sind mit Reaktionsharz oder anderen geeigneten
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Werkstoffen zu befestigen oder zu vergie3en. Die Flachenabdichtungen sind an
Trennschienen in Turdurchgéangen mit Gewebe, Vlies oder Folien anzuschliel3en oder
mit Abdichtungsstoffen einzudichten.

9. Pflichten und Verantwortlichkeiten der Beteiligt en

Sofern ein Bauherr keinen Planer beizieht, tibernehmen die am Werk beteiligten
Unternehmer die Verpflichtung des Planers.

9.1 Pflichten Planer (Ingenieur, Architekt, Bauleit  ung)

Planer (Ingenieur, Architekt, Bauleitung) sind insbesondere
verantwortlich fur die:

Nachweise der Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit der
Unterkonstruktion bzw. des Untergrundes.

Einplanung gentgender Ausdrocknungszeiten.

Beurteilung und Planung der bauphysikalischen Notwendigkeiten von
Entkopplungen.

Koordination und Erfassung aller fir die Ausfihrung massgebenden,
konzeptionellen und konstruktiven Besonderheiten der Plattenarbeiten in den
Ausfuhrungsunterlagen.

Anordnung und Dimensionierung von Bewegungs- und Konstruktionsfugen in
Gebaude, Unterkonstruktion und Plattenbelag.

Anordnungen von erforderlichen Abdichtungen und Durchfeuchtungsschutz.
Anordnung von Wandanschlusszargen bei Duschentassen und Badewannen.
Anordnung von Originalverlangerungen bei Wasseranschlissen (in
Plattenstarke) und Baustopfen im Originaldurchmesser ohne konische Form.
Planung des Gefalles.

Planung und Dimensionierung der Abluftfiihrungen in gefangenen Badern- und
Duschenanlagen.

Planung und Dimensionierung von Wasserabflihrung bei Bodenablaufen,
Rinnen usw.

Verhinderung von nachtraglichen Durchdringungen der Abdichtungen.
Ausfuhrungs- und Qualitatskontrolle.

9.2 Pflichten der Unterkonstruktionsersteller
Die Unterkonstruktionshersteller sind insbesondere verantwortlich fir die:

Information der Bauleitung, zu Handen des Plattenlegers, Uber grossere
Schichtdicken des Grundputzes, die Grundputzart (allfallige Abweichungen zum
Werkvertrag) und tber dessen Alter.

Kontrolle des bauseits vorhandenen rohen Untergrundes hinsichtlich
Massgenauigkeit, Gefélle, Oberflachenbeschaffenheit und Trockenheit.
Verwendung von geeigneten Materialien, die der vorgesehenen Beanspruchung
genugen.

Anordnung von Originalverlangerungen bei Wasseranschlissen (in
Plattenstarke) und Baustopfen mit Originaldurchmesser ohne konische Form.
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Gleichmassige Festigkeit der von ihnen erstellten Putzschicht und die Erstellung
einer haftungsfreundlichen und rissfreien Oberflache.

Haftverbindungen der von ihnen verwendeten Materialien auf dem bauseitigen
Untergrund.

Einhaltung der erforderlichen Solldicken.

Stabilitat, das Tragvermoégen und rissfreie Konstruktionen.

9.3 Pflichten des Plattenlegers
Der Plattenleger ist insbesondere verantwortlich fur die:

Kontrolle des bauseits vorhandenen Untergrundes hinsichtlich Toleranzen
(Genauigkeit), Oberflachenbeschaffenheit, Trockenheit und sichtbarer Mangel.
Prifung des Vorhandenseins der erforderlichen Wannenanschlusszargen bei
Duschentassen und Badewannen.

Kontrolle der bauseits vorhandenen Originalverlangerungen (in Plattenstarke)
und Baustopfen im Originaldurchmesser ohne konische Form bei
Wasseranschlissen.

Verwendung geeigneter Grundierungs- und Abdichtungsmaterialien.
Verwendung geeigneter Platten, Klebemdortel und Fugenmassen fir den
entsprechenden Untergrund.

Einhaltung der erforderlichen Schichtdicken.

Uberprifung der erforderlichen Feldergréssen, Fugenarten und — Anordnungen
des Untergrundes.

Information des Bauherrn tber die Kontrolle der Wartungsfugen.
Informationsbeschaffung beztglich der durch den Planer vorgegebenen und den
Unterkonstruktionsersteller verwendeter Putze

9.4 Pflichten des Sanitarinstallateurs
Der Sanitarinstallateur ist insbesondere Verantwortlich fur die:

Kontrolle der Dichtmanschetten bei den Rohrdurchfiihrungen.

Einbau von geeigneten Bodenablaufen / Rinnen mit entsprechenden
Anschlussflanschen unter Beriicksichtigung des nétigen Gefalls.
Zwingende Verwendung von Originalverlangerungen (in Plattenstarke) und
Baustopfen im Originaldurchmesser ohne konische Form.

Zwingende Verwendung von Flexzargen mit Quetschfalte.

Stabiler Einbau von Bade- und Duschwannen.

Abdichten im Bereich der Rohrdurchfiihrungen vor der Montage der
Abdeckrosetten.

Abdichten von nachtraglichen Durchbohrungen der Flachenabdichtung
(Seifenschalen, Duschenhalter, Trennwande usw.).
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9.5 Pflichten des Bauherrn
Der Bauherr ist insbesondere verantwortlich fur die:

Kontrolle der Wartungsfugen (sichtbare Beschadigungen, Abrisse, Pilzbefall
usw.) mit sofortiger Meldepflicht.

Wartungskontrolle des Oberbelages (sichtbare Beschadigungen, Risse usw.)
mit sofortiger Meldepflicht.

Freihaltung der Wasserablaufe (durch Haare, Seifenreste usw.)
Unterhaltsreinigung

10. Anhang
10.1 Beanspruchungsklassen : Massige Beanspruchu  ng
Abdich-
EZEMERILET Abwendungs- U ind tung Abdichtungsart Stoff
ungs- I ntergrinde erforder toffe
Klassen -lich
AO AO
massige Direkt und indirekt feuchtigkeits- ja Abdichtung im Verbund mit Polymer-
Beanspruchung beanspruchte ' Flachen in unempfindliche? Fliesen- und Plattenbelagen: dispe-
durch nicht Raumen, in denen nicht Untergriinde . rsionen
driickendes sehr haufig mit Brauch- und Wand- und Bodenflachen: Kunststoff-
Wasser Reinigungswasser Produkte mit ETA nach ETAG Mortel-
im Innen- umgegangen wird, 022, Teil 1 mit Nachweis fdr Kombi-
bereich wie z. B. in hauslichen Beanspruchungsklasse A nationen
Badern, Badezimmern von Wand- und Bodenflachen: Reaktions-
Hotels, Bodenflachen mit Produkte mit ETA ohne Leitlinie harze
Ablaufen in diesen ~die diesen ) Abdichtung
Anwendungsbereichen Anwendungsbereich erfasst sbahnen
Wand- und Bodenflachen: Abdichtun
9
. Beanspruchungsklasse A splatten
feuchtigkeits- Ja
empfindliche’
Untergriinde®
BO BO
massige Direkt und indirekt nur feuchtigkeits- ja Abdichtung im Verbund mit Kunststoff-
Beanspruchung beanspruchte * Flachen im unempfindliche? Fliesen- und Plattenbelagen: Mortel-
durch nicht Aussenbereich mit nicht Untergriinde . Kombi-
driickendes driickender Wand- und Bodenflachen: nationen
Wasser Wasserbelastung. Beanspruchungsklasse B Reaktions-
im Aussen- wie z. B. auf Balkonen und Wand- und Bodenflachen: harze
bereich Terrassen (nicht tiber Produkte mit ETA ohne Leitlinie,
genutzten Raumen) die diesen Anwendungsbereich
erfasst

1. Definition direkter und indirekter Beanspruchung siehe 5.1 und 5.2.
2.Definition feuchtigkeitsempfindlicher und feuchtigkeitsunempfindlicher Untergriinde siehe 5.3 und 5.4
3.Bei Bodenflachen mit Bodenablauf sind feuchtigkeitsempfindliche Untergriinde nicht zulassig

Bei feuchtigkeitsunempfindlichen Untergriinden im massig beanspruchten Bereich ist eine Abdichtung auf Wandflachen

je nach Anwendungsfall nicht zwingend erforderlich. Der Anschluss an andere beanspruchte Flachen ist mit einem
Dichtband herzustellen.
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10.2 Beanspruchungsklassen: Hohe Beanspruchung

Einwirkungen
im
Innenbereich

wobei es auch zu
begrenzten
chemischen Beans-
pruchungen der
Abdichtung kommt,
wie z. B.
gewerbliche Kiichen
und Waschereien.

Anwendungsbereich erfasst

Abdich-
Beanspru- Anwendungs- Unter- tung .
. . Abdichtungsart Stoffe
chungsklassen bereiche grunde erforder- 9
lich
A A Abdichtung im
Verbund mit Fliesen-
hoh und Plattenbelagen:

BO € h Direkt und indirekt nur ja Wand- und Bodenflachen: Polymerdispersionen,
€anspruchung | peanspruchte! Flachen | feuchtigkeits- : ' nur fir Wande
durch nicht in Raumen, in denen unem Produkte mit ETA nach Kunststoff-Mértel

won ! g ETAG 022, Teill, mit unststori-iviortel-
driickendes sehr haufig oder lang | pfindliche® Nachweisen fiir Kombinationen
Wasser im ﬁzzall?tgirr']? 'Sr']t i\r/?;;::ér Untergriinde Beanspruchungs- Reaktionsharze
Innenbereich umgegangengwird, klasse A Abdichtungsbahnen
wie z. B . Abdichtungsplatten
_ Wand- und Bodenflachen:
grr;]ganget;/onk d Produkte mit ETA ohne
DC wrllmrr|1 ecken un Leitlinie, die diesen
(('ijlfSeCntﬁghagggr privat) Anwendungsbereich erfasst
Wand- und Bodenflachen:
Beanspruchungsklasse A
B B Abdichtung im
Verbund mit Fliesen-
und Plattenbelagen:
hohe lIJDruckwassher . fnur = ja Wand- und Bodenflichen: mit Kunstgtoff—MdrteI—
Beanspruchung V;?";g:;lctetri vs?g = uenuecmt-lg eits- Nachweisen fur Beanspruch- Kombinationen
durch von 2. B.offentliche und | pfindliche? ungsklasse B Reaktionsharze
innen standig private Schwimm- Untergriinde Wand- und Bodenflichen:
drUCkenqu zecken lI)m Ir]nr?n— ung Produkte mit ETA die diesen
Wasser im ussenbereic Anwendungsbereich erfasst
Innen- und
Aussenbereich
C C Abdichtung im
Verbund mit Fliesen-
und Plattenbelagen:
hohe Eirekt und qur:dlirekt Pur iy ja Wand- und Bodenflachen: Reaktionsharze
Beanspruchung Fle;::nhsepnmir: R?oiumen in uenuecm-lg e Beanspruchungklasse C,
durch nicht P P unter _BerUcks_icht_igung
. denen sehr haufig pfindliche chemischer Einwirkungen
driickendes oder lang anhaltend Untergriinde
Wasser mit mit Brauch- und Wand- und Bodenbelagen:
zusatzlichen Re'”'gungs""as.szr Produkte mit ETA ohne
chemischen umgegangen wird, Leitlinie, die diesen

1. Definition direkter und indirekter Beanspruchung siehe 5.1 und 5.2

2. Definition feuchtigkeitsempfindlicher und feuchtigkeitsunempfindlicher Untergriinde siehe 5.3 und 5.4

ETAG = Leitlinie fiir eine Européische Technische Zulassung

ETA = Europdische technische Zulassung nach ETA
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10.3 Untergruinde fuir Bodenbeléage

Feuchtigkeits - A AQ B BO c
Beanspruchungsklassen
Beanspruchung hoch massig hoch massig hoch

Anwendungsbereiche

sehr haufig oder lang anhaltend mit Brauch- und Reinigungs-
chemischen Beanspruchungen der Abdichtung kommt, wie z.
B. in gewerblichen Kiichen, Waschereien u. Metzgereien

wie z. B. Umgange in Duschanlagen (6ffentlich oder privat)
wasser umgegangen wird, wobei es auch zu begrenzten

und beim barrierefreien Duschen.
Reinigungswasser umgegangen wird, wie z. B. in hauslichen
Direkt und indirekt beanspruchte® Bodenflachen auf denen

mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird
Bader, Badezimmer von Hotels.

Aussenbereich mit nicht driickender Wasserbelastung

wie z. B. auf Balkonen und Terrassen

Raumen, in denen nicht sehr h&ufig mit Brauch- und
(nicht Uber genutzten Raumen)

Direkt und indirekt beanspruchte Bodenflachen in
R&umen, in denen sehr haufig oder lang anhaltend
Direkt und indirekt beanspruchte® Bodenflachen in
Durch druckwasser beanspruchte Bodenflachen von
Behaltern, wie z. B. offentliche und private

Direkt und indirekt beanspruchte Bodenflachen, im

Schwimmbecken im Innen- und Aussenbereich

2 Beton nach sia 262 MRB DMRB MR MRB R
<O£ Estriche nach sia 151 und 152 MRB DMRB MR MRB R
2 Gussasphaltestriche nach
2| 99| sia152 MRB DMRB R
S| §9
s | € < | zementgebundene mineralische
% 5 g Bauplatten MRB DMRB MRB
Q
@ i) é Verbundelemente aus expandiertem
S CED g oder extrudiertem Polystyrol mit ok
2| g 5 | Mortelbeschichtung und MRB DMRB
E| 5 & | Gewebearmierung
% Gipsfaserplatten® und Gipsplatten
g nach Empfehlung sia V242/2 DMRB
=4 Gipserarbeiten-Trockenbau 1994
o Calciumsulfatgebundene Estriche
5 nach sia 151 DMRB
**oder nach Herstellerangaben.
Abdichtungsstoffe: B Abdichtungsbahnen, D Polymerdis persionen, M Kunststoff-Zement-Mdrtel-Kombinationen ,P

Abdichtungsplatten, R Reaktionsharze

Bei indirekter Beanspruchung gilt zusatzlich:

In der Beanspruchungsklasse A sind bei indirekter Beanspruchung feuchtigkeitsempfindliche Untergriinde fiir die
Verbundabdichtung nicht zulassig.

In der Beanspruchungsklasse AO kdnnen bei indirekter Beanspruchung auch feuchtigkeitsempfindliche Untergriinde
zugelassen werden.
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10.4 Untergrunde fur Wandflachen

Beanspruchungsklassen A AOQ B BO C
Beanspruchung hoch massig hoch massig hoch
Anwendungsbereiche c c c N
= c& 9 S £ | ¢ . So
g 5 |23 - |§ B8 = |L2EsfEg
s} 8o @ 9 &S o 5 [= 1= Sson .2
8 2 B Mo E Q|8 Zo|®®EczL0
E o8 =E_EE TCE2 | 5. S0 | Ec8EEGB
2cac 2E€ES SZ2g | 2o QE| BEDLEC
sEof SECD S52 | 88§ 822559
— c < c ; 7 o 3 OO YT 0
=359 =287 T3 |S§=ZT | ScEcES
- T D5 - 3cm Q§< - x © HGDQEE
Lol Q@ g . < S omc S oo NS5
T 00 o L oc g ec E2s52 | ES 0 cEE
SEx-= 8=ess £ g > SoaN SE2H LSS
g%um' g_mE'c o= 2= 5| 25805 c
c e »n € @ S Ss5mc o9 =058 g
17 M . N .- Sm S o n.2 .o nT Hhog <o
c >N c e S = S CCND| £ O 5 [3)
Secco| $OQ5 LBE | B=2gps | SoSE NG
L5Gsd LE 0 O . Le=z 0 Q= S o X
- > = Qc%% Emg o §Q Q_D_ggcc
E%EEE_ Loz= b L5032 8350
cas. | 2508 aNg PTSE| 2T CSog
SL_oZ20| 52 0g c5 | E82¢ | Scx gl
ToEcg| TocE@® 2= £0 S o ® ¢ TS 3y 5=
EcEo8| Ec3t €02 | EosE | Eng-EL
s - 2c | v 2E SGEE | 559 |vecs588¢Q
Sccgl| SESER Ec cbod | cc78¢E 32
Se8os| >ce@ o £ Soa3| 355289
2 ETOECS EE'II\EE £m's 230a EU%—C
PZEPE | 93205 | 555 | e85 | es8EgS
sress2 | 5xSST | 380 |CESF | ScdSom
Beton nach sia 262 DMRB DMRBP MR MRB R
Kalkzementputz der Mortelgruppe
nach DIN 18550 DMRB DMRBP MRB R
Kalkzement-Leichtputz nach
DIN 18550 DMRB DMRBP MRB R
Kalksandstein- Planblocksteine
ohne oder mit nur diinner DMRB MRB R
Spachtelung
Zementputz nach DIN 18550 DMRB DMRBP MRB R
Zementputz nach DIN 18550 MR
— | Hohlwandplatten aus Leichtbeton
= | nach DIN 18148 DVMRS DMRBP R
zementgebundene mineralische
Bauplatten DMRB DMRBP R
—. | Verbundelemente aus expandiertem
< oder extrudiertem Polystyrol mit .
© | -~ | Mértelbeschichtung und REIRE DMRBP R
— | Gewebearmierung
Zfé%nbeton-Bauplatten nach DIN DMRB DMRBP R
B Gipsputz der Mortelgruppe nach
o3 DIN 18550-1 und 18550-2 DMRBP
- Gips-Wandbauplatten nach DIN
- 12859 DMRBP
Gipsfaserplatten nach DIN 15283-2
Gipsplatten nach DIN 18181 DMRBP
**oder nach Herstellerangaben.
# # . # 0 .0 6 0(
/
! "#$ %& " & )+ )
(& "$ "a-
) # .0
6 8
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11. Checkliste fur Arbeitsablauf Verbundabdichtung
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